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Figura 1 – Padrões de silicone maxila (A) e mandíbula (B)  

Quadro 1 – Dos grupos constituídos

Quadro 2 – Materiais utilizados

Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese

Grupos
Tipos de 

moldagem

Alívio prévio à 
segunda 
camada

Proporção 
água/pó
alterada

S1 Controle Não Não

S2 Dupla Não Não

S3 Dupla Não Sim

S4 Dupla Sim Não

S5 Dupla Sim Sim

I1 Controle Não Não

I2 Dupla Não Não

I3 Dupla Não Sim

I4 Dupla Sim Não

I5 Dupla Sim Sim

A B

Figura 2- Dispositivo metálico fixando os padrões (vista lateral e oclusal)

A B

C D

Figura 3 – Ato da moldagem (A), utilização do adesivo antes da segunda moldagem (B), molde 
da primeira moldagem sendo carregado com alginato “fluido” (C), molde reembasado. 

Material Nome comercial Fabricante

Hidrocolóide irreversível

(alginato)

Cavex Colorchange

Fast Set Dustfree
Cavex

Gesso pedra tipo IV Zero stone Dentona

Adesivo de moldeira para 

impressões de alginato
Bosworth TAC

Bosworth

Company
A B

Figura 4 – Modelo de gesso superior (A) e inferior (B)

Figura 5 – Máquina de leitura 
tridimensional e ponta 
medidora fazendo as medições.Grupo 

n=5

Maxila

Dis. Esf. 1 p 3 y Dis. Esf. 3 p 2 y Dis. Esf. 1 p 2 x

DNN
101,45+ 0,72 101,45+0,72 99,61+0,19

DNS
99,98+ 0,31 99,98+0,32 99,53+0,41

DSN
101,26+0,38 101,29+0,35 99,59+0,55

DSS
100,03+0,89 100,05+0,83 99,39+0,71

Grupo 

n=5

Mandíbula

Dis. Esf. 1 p 3 y Dis. Esf. 3 p 2 y Dis. Esf. 1 p 2 x

DNN’ 99,75+0,33 99,75+0,33
99,21+0,38

DNS’ 101,89+4,25 96,81+7,11 101,75+4,45

DSN’ 100,99+1,01 98,75+4,29 97,87+0,78

DSS’ 100,43+0,71 100,51+0,63 98,54+0,63

Tabela 1– Médias e Desvios padrões para grupos de maxila e mandíbula

Dis. Esf. 1 p 3 y

ANOVA 2 WAY SS Degr. of MS F p

ALIVIO 0,0 1 0,0 0,1 0,808043

PROPORÇÃO 9,1 1 9,1 23,4 0,000182

ALIVIO*PROPORÇÃO 0,1 1 0,1 0,2 0,668721

Error 6,2 16 0,4

Dis. Esf. 3 p 2 y
ANOV A 2 WAY SS Degr. of MS F p

ALIVIO 0,0 1 0,0 0,0 0,866274

PROPORÇÃO 9,2 1 9,2 25,1 0,000128

ALIVIO*PROPORÇÃO 0,1 1 0,1 0,2 0,668154

Error 5,8 16 0,4

Tabelas 2 e 3 Análise ANOVA para a distância Esfera 1 para 3 no eixo y e na distância 3 para 2 no eixo y da maxila.

Dis. Esf. 1 p 2 x
ANOVA 2 WAY SS Degr. of MS F p

ALIVIO 25,9 1 25,9 4,94 0,041064

PROPORÇÃO 12,8 1 12,8 2,45 0,137424

ALIVIO*PROPORÇÃO 4,4 1 4,4 0,84 0,372171

Error 84,0 16 5,2

Tabela 4 – Análise ANOVA para a distância Esfera 1 
para 2 no eixo x da mandíbula.

PROPORÇÃO 1 p 3y GRUPOS HOMOGENEOS (Maxila)

Sim 100,0073 A

Não 101,3587 B

PROPORÇÃO 3 p 2y GRUPOS HOMOGENEOS (Maxila)
Sim 100,0229 A
Não 101,3770 B

ALÍVIO 1 p 2x GRUPOS HOMOGENEOS (Mandíbula)

Sim 98,2107 A

Não 100,4870 B

Quadro 6- Teste de Tukey realizado na Dist. Esf. 1 p 2x no efeito do fator Alívio.

Tabelas 5 e 6 - Teste de Tukey realizado na Dist. Esf. 1 p 3y e na Dist. Esf. 3 p 
2y no efeito do fator PROPORÇÃO.


